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TREWA AG Objektmöbel Indoor Outdoor Wellness

Stuhlserie NS - Holzfarben

Farbmuster und Farbunterschiede:

Holz ist ein Naturprodukt und hat schon von sich aus erhebliche Unterschiede in Farbe und Struktur.
Es nimmt auch die Beizfarben unterschiedlich an. Daher sind gewisse Farbabweichungen im fertigen
Produkt und auch zu den Farbmustern normal und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.

Nachstehend finden Sie Informationen und Muster unserer Standard-Farben. Darüber hinaus sind
fast alle anderen Farben und Ausführungen als Sonderfertigung möglich. Wir beraten Sie gerne und
erstellen Ihnen ein konkretes Angebot.

Farben für Stuhlgestelle aus Buche

Buche ist das meistgebrauchte Holz für Stühle. Abgesehen vom vernünftigen Preis hat es eine gute
Festigkeit, ist relativ einfach zu verarbeiten und optisch eher neutral. Es eignet sich gut, um durch
Einfärbung an andere Holzarten angeglichen zu werden. Stuhlgestelle aus Buche werden entweder
gebeizt und transparent lackiert oder deckend lackiert. Buche geölt empfehlen wir nicht.

Die Stühle der Serie NS aus Buche bieten wir im Standard gebeizt und lackiert an. Die Anilin-Farben
haben einen unterschiedlichen Aufpreis, den wir Ihnen gerne auf Anfrage bekannt geben.

Farben für Stuhlgestelle aus Eiche

Auch Eiche wird häufig für Stühle verwendet. Dabei steht die Optik im Vordergrund. Eiche hat eine
schöne Maserung und natürliche Farbe, ist mechanisch stärker als Buche, aber auch deutlich teurer.
Deshalb werden Stühle aus Eiche meistens farblos lackiert oder geölt. Sie können auch problemlos
gebeizt werden, was allerdings den optischen Vorteil beeinträchtigt.

Die Stühle der Serie NS aus Eiche bieten wir im Standard farblos matt lackiert an.

Farben für Stuhlgestelle aus Esche

Esche ist ein attraktives Holz, das eine ähnliche Maserung wie Eiche aufweist, jedoch nicht ganz so
hart und deutlich günstiger ist. Es wird gerne auch für Stühle verwendet, ibs. um Eiche zu imitieren,
ohne aber dessen Kosten zu verursachen. Deshalb werden Stühle aus Esche meistens gebeizt und
lackiert.

Die (wenigen) Stühle der Serie NS aus Esche bieten wir im Standard gebeizt und lackiert an.

Pflege und Reinigung:

Lackierte Stuhlgestelle brauchen grundsätzlich keine Pflege. Die modernen Lacke sind widerstands-
fähig und langlebig. Wir raten vom Einsatz von Möbelpolituren ab. Verunreinigungen werden am
besten mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch entfernt. Bei Bedarf kann ein mildes Reinigungsmittel
verwendet werden. Keine korrosiven, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden
und schon gar keine Lösungsmittel!

Geölte Stuhlgestelle müssen hingegen regelmässig nachgeölt werden. Dabei spielen die Holzart und
der Einsatz dieser Möbel eine grosse Rolle. Wir geben Ihnen entsprechende Empfehlungen bei der
Auslieferung individuell ab.
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Standardfarben für Stuhlgestelle aus Buche und Esche

Anilinfarben für Stuhlgestelle aus Buche und Esche mit Mehrpreis (auf Anfrage)

Standardfarbe für Stuhlgestelle aus Eiche

Eiche farblos geölt oder
gebeizt und lackiert ist
möglich. Preise und Min-
destmengen auf Anfrage.

202 gebleicht Anilin

217 Grau Anilin

216 Schwarz Anilin215 Weiss Anilin

201 Buche Natur 207 Nussbaum205 Nussbaum mittel204 Eiche hell

208 Kirsche 211 Nussbaum dunkel210 Eiche mittel209 Nussbaum hell

212 Nussbaum Antik 214 Wenge

206 Eiche farblos matt

203 Crème Anilin


